RECOMENDACIONES
PARA LIMPIEZA DE
CUBIERTAS

Lavar la cubierta minimo 2 veces por ano para restaurar su
apariencia y eliminar las incrustaciones de materiales
COrrosivos.

Puede lavar la superficie de la cubierta solo con agua, en caso
de necesitar un lavado mas profundo, puede utilizar un jaboén que
no contenga detergentes y no sea abrasivo.

No utilizar cepillos de aceros, gasolina u otro elemento que
pueda causar desprendimiento de la pintura.

Por ningun motivo debe utilizarse algun tipo de solventes sobre
la lamina pintada.

Antes de lavar debemos hacer una limpieza manual de todos los
elementos de tamafnos mayores a 0,01m para de esta forma
evitar obstrucciones.

En caso de presentar zonas con pequerios puntos de oxido,
limpiar y pintar inmediatamente con los materiales apropiados.
Se recomienda pintura automotriz.

Si la cubierta se encuentra bajo darboles, la limpieza debe ser
frecuente.

Después de cierto tiempo (5 o 10 afos dependiendo del sitio
donde este instalada] los paneles deben ser retocados con
pintura, para extender la durabilidad y apariencia de estos.




